Stambios
frakcijos
remonto misinys

Savybés ir paskirtis:

BOTAMENT® M 03
naudojamas mazy ir didelio

ploto betono iStrupéjimy
remontui. MedzZiaga
puikiausiai jgeria klijus pagal
DIN EN 12004.

BOTAMENT® M 03

naudojamas mineraliniams
suapvalinimams pries
sintetinemis  medziagomis

modifikuotas
stoarasluoksnes  bitumines
dangas (pvz. BM 1, BE 91,
BM 92).

Pagrindo paruosimas:

Pagrindas turi bati Svarus,
nejSales, pakankamo
tvirtumo, be riebaly, dazy,
cemento pieno, skiriandiujy

priemoniy ar palaidy
medZiagy. Minimalus
sukibimo su pagrindu
tvirtumas turi atitikti
technines saglygas (DBV
Zinynas ,Reakciniy dervy
naudojimas betono

statyboje, T. 2: Pagrindas’,
ZTV - SIB 90). Pagrindas
saikingai sudréekinamas - jis
neturi bati prisotintas  ir
blizgéti.

Dengiant rankiniu bidu:

Ant matiSkai  sudrékinto,
vandeniu neprisotinto
pavirSiaus tepamas gruntas
BOTAMENT® M 01.

,Sviezias  ant  3viezio”
dengiamas stambios
frakcijos remonto misinys

BOTAMENT® M 03.

Purskiant:

Ant  matiSkai  sudrékinto,
vandeniu neprisotinto
pavirSiaus purSkiamas

BOTAMENT® M 03.
PavirSius neturi blizgéti.

Naudojimas:

Po truputj beriant, 25 kg
BOTAMENT® M 03 maias
yra jmaiSomas | 2,75 - 3,25
litrus Svaraus vandens, kol
gaunama vientisa, be
gumuliuky masé. Medziaga
maisoma min. 5 minutes ir
turi bdti sunaudota per 45
minutes. KietéjanCio misinio
negalima iSmaiSyti dar karta,
nes medziaga nepasieks
galutinio tvirtumo.

BesiriSancio SvieZziai
padengto miSinio negalima
nutrinti, nes gali atsirasti
itrdkimy. BOTAMENT® M 03
dengiamas mente ir glaistykle
arba purskiamas nuo 6 iki 50
mm sluoksniu. Dengiant vir$
25 mm sluoksniu, dirbama
keliais etapais. Kiekvienas
sekantis sluosnis dengiamas
ant pritraukto, bet
““““ pirmo.
PrieSingu atveju ant saikingai
sudrékinto pavirSiaus
tepamas gruntas
BOTAMENT® M 01.

BOTAMENT® M 03 nuo per
greito iSdziavimo dél saulés ir
véjo poveikio turi  bdti
apsaugotas pagal ZTV-SIB
90. Deél ankstyvo lietaus ar
rasos poveikio gali atsirasti
pasviesejimy.

Su BOTAMENT® M 03
dirbama ne Zemesneéje kaip
+5 °C temperatdroje.
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BOTAMENT®

MO03

e nuo 6 iki 50 mm storio sluoksniui
e pagerintas sintetiniais priedais

e [abai tvirtas

e gali bati purSkiamas

¢ vienkomponentis

e be chromaty pagal TRGS 613

e vidaus ir lauko darbams

e geras sukibimas su plyteliy
klijais

e mineraliniams suapvalinimams

BOTAMENT® 0000

STATYBINIU MEDZIAGU SISTEMA
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Baziné medziaga:

cemento kombinacija su
mineraliniais uzpildais ir
sintetinémis sudedamosiomis
dalimis

Be chromatuy:
pagal TRGS 613

Tankis:
~1,4 kg/litrui

Chloridai:
néra

Riagstingumas:
~pH 11

Atsparumas temperaturai:
nuo -20 °C iki +80 °C

Optimalus vandens kiekis:
+~11-13 %

MaiSymo santykis:
25 kg BOTAMENT® ® M 03 : ~3
litrai vandens

Sunaudojimo laikas:
~60 minuciy

Darbo temperatira:
nuo +5 °C iki +30 °C

Atsparus lietui:
po 24 val.

Valymo priemonés:

Svieziam misiniui - vanduo,
sukietéjusiam - specialus valiklis
BOTAMENT® SR® 100

UAB , BALTIJOS MINERALINIAI
MISINIAT*

www.botament.lt

Stambios
frakcijos remonto
misinys

Pastabos:

Visas nurodytas laikas yra
prie +23 °C ir 50 % santykinio
oro drégnumo. AukStesné
temperatira ir mazesnis oro
drégnumas sutrumpina, o
zemesné  temperatira ir
didesnis oro  drégnumas
prailgina  sunaudojimo  ir
kietéjimo laika.

Gaminys turi cemento.
Asmenims su jautria oda
rekomenduojame mavéti

gumines pirstines. Patekus |
akis, gausiai iSplauti vandeniu
ir kreiptis | gydytoja.

Atkreiptinas démesys | visy
kartu su BOTAMENT® M 03
naudojamy medZziagy
apradymus.

UZsakius pateiksime saugos
duomeny lapus.

Sig medziagg galima maisyti
tik su Siame apraSyme
nurodytais priedais ir
sudétinémis dalimis.

Optimaliy rezultaty pasiekimui
rekomenduojame medZiaggq
iSbandyti statybinés aikstelés
salygomis.

Tiekimo forma:

25 kg daugiasluoksnis
popierinis maiSas
Sandéliavimas:

sausoje vésioje vietoje.
Galiojimo laikas — maziausiai

12 menesiy, originalioje
uzdarytoje pakuotéje.



