Greitai
stingstantis
cementas

Savybés ir paskirtis:

BOTAMENT® M 55 yra
greitai stingstantis
cementas, skirtas greitu
laiku  naudotinoms  arba
dengtinoms  cementinéms
besitléms monolitinéms
(BMG) grindims ant

izoliaciniy ar praslydimo
sluoksniu, Sildomy ploty ir
tiesiogiai  liejamy vidaus
srityse. Greitai stingstantis
cementas BOTAMENT® M
55 sumaiSomas su 0-8 mm

gridétumo sméliu zemés
drégnumo iKi kietai
plastiskos konsistensijos.

Dél greito suriSimo ir
vandens kristalizavimo ant
BMG galima jau po 3 val.
vaiks€ioti ir po 1 paros
dengti keramines plyteles,
plokstes ir kilimines dangas.

Lauko ir ilgg laikg vandens
veikiamoms sritims
cementas BOTAMENT® M
55 néra pritaikytas.

BMG liejimui galioja bendros
cementiniy BMG direktyvos
pagal DIN 18560, DIN 18353
ir DIN 4725 4 d., o taip pat
galiojantys ZDB Zinynai ir
centrinés  draugijos SHK
profesiné informacija
,Sildomy grindy konstrukcijy
pjavio viety koordinacija”.

Naudojant BOTAMENT® M
55 ant kar$to vandens
grindy Sildymo sistemos
pagal DIN 4725, virSutiniy
dangy klojimas gali uZsitesti
iki 2 savaiciy. 18liejus BMG,
ne anksciau kaip po 3 pary
Sildoma +25 °C
temperatudros tiekiamuoju
vandeniu 3 paras. Po to
Sildoma maksimalios +65 "C
temperatiros tiekiamuoju
vandeniu 4 paras. BMG

pilnai atvésus (turi  bati
saugoma nuo skersveéjo ir
per greito atvésimo), bet ne
maziau kaip iki +15 °C,
galima kloti grindy dangas.

Pagrindo paruosSimas:

Pagrindas turi bati Svarus,
nejSales, pakankamo
tvitumo, be riebaly, dazy,
cemento pieno, skirianCiyjy
priemoniy ar palaidy
medziagy. Esant kylandiai
drégmei i§ pagrindo, reikia
jrengti  hidroizoliacijg pagal
DIN 18195. Liejant BMG
tiesiogiai ant pagrindo, jis
sudrékinamas ir dengiamas
sukibimo  sluoksniu, kuris
padaromas i§ BOTAMENT®
M 55 ir 0-8 mm gradétumo
smélio (MS 1 : 1)
UzZmaiSymo vanduo santykiu
1 : 1 sumaiSomas su
BOTAMENT® D 10. Sukibimo
sluoksnis jtrinamas Sepeciu ir
iSkart liejamos BMG.

Naudojimas:

BOTAMENT® M 55 maisykle
sumaiSomas su 0-8 mm tarp
A 8 ir B 8 sijojimo linijos pagal
DIN 4226 sméliu ir Saltu
Svariu vandeniu (vandens -
cemento santykis 0,44 : 1)
Zzemes drégnumo iki kietai
plastiSkos konsistensijos.
MaiSyti reikia apie 2 - 3
minutes. Taip pat reikia
jvertinti paties uzpildo
drégnuma. MiSinys turi bati
sunaudotas per ~30 minuciy.
UZmaiSoma tiek medZiagos,

kad baty galima per
sunaudojimo laikg padengti,
sutankinti, iSlyginti ir
uzglaistyti. Dengiamas

tolygaus storio sluoksnis. Su
BOTAMENT® M 55 dirbama
nuio +5 °C iki +25 °C
temperatiroje.
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e cementiniy besidliy monolitiniy,
grindy liejimui ir remontui

¢ Sildomoms grindims

e nesudaro jtempimy,

e vidaus darbams

e gali bati siurbiamas

e galima vaiksgioti po ~3 valandy,

¢ dengiamas po ~1 paros

BOTAMENT® 0000

STATYBINIU MEDZIAGU SISTEMA
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Baziné medziaga:
greitai stingstantis cementas

Vandens - cemento santykis:
044:1

MaiSymo santykis:

1:45

pvz. 50 kg BOTAMENT® M 55 :
225 kg 0-8 mm smélio

MiSinio tankis:

~2,2 kg/litrui

Medziagos poreikis:
10 mm/m2 3,7 kg
40 mm/m2 15,0 kg
50 mm/m? 18,5 kg

Sunaudojimo laikas:
~30 minudiy,

Maisymo laikas:
~2-3 minutés

Galima vaiks¢ioti:
po ~3 valandy,
Dangy dengimas:
po ~1 paros

CM prietaisu matuotinas
drégnumas

Darbo temperatiira:
nuo +5 °C iki +25 °C

Atsparumas gniuzdymui:

po 24 val. ~17,8 N/mm?2
po 48 val. ~24,1 N/mm?
po 7 pary ~31,0 N/mmz2
po 28 pary  ~32,7 N/mm?2
Stipris lenkiant:

po 24 val. ~3,5 N/mm?
po 48 val. ~3,7 N/mm?2
po 7 pary ~5,9 N/mm?2
po 28 pary  ~6,3 N/mm?2

UAB , BALTIJOS MINERALINIAI
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Greital
stingstantis
cementas

DziGvimo metu BMG turi bati
apsaugotos nuo tiesioginiy
saulés spinduliy ir skersvéjo.
Kaip ir visoms cementinéms
BMG numatomos ir jrengiamos
dzidvimo ir  deformacinés
sitlés. Jei po 3 pary BMG
iSdzidva iki reikiamo
virSutinéms dangoms
drégnumo, bet nedengiamos,
jas reikia uzdengti plévele, kad
iSvengti pridrekimo iS oro.
Plévelé nuimama 24 val. prie$
numatoma dangy klojima.

Pavyzdys:

Esant maiSymo santykiui 1
4,5, reikalingi 2 maisai (50 kg)
BOTAMENT® M 55 ir 225 kg 0-
8 mm BMG smélio. Vandens
kiekis priklauso nuo smélio
drégnumo, bet neturi virSyti
nurodyto santykio. Negalima
naudoti jokiy BMG priedy, kaip
pvz. misinio aliejy ir Kkity
cementu.

Virsutiniy dangy klojimas:

Pakankamas iSdzidvimas
virSutiniy dangy dengimui turi
bdti po ~1 paros uztikrintas CM
prietaisu. Dél specifiniy savybiy
ir sudéties negalima drégnumo
nustatyti elektriniais matavimo
prietaisais.

Bandiniai imami i§  viso
skerspjavio  ploto. Bendras
svoris turi sudaryti 50 g.
Manometro slégis fiksuojamas
mazdaug 1 min. po kalcio
karbido ampulés atidarymo. Po
ilgesnio laukimo laiko chemi8kai
suriStas vanduo neturi jokios
reikSmés danguy klojimui.

VirSutiniy, dangy klojimui
reikalingas sekantis
drégnumas:

< 2 % akmeninéms ir
keraminéms  dangoms  ant

plonasluoksniy kliju, ant misinio
su skirianCiuoju sluoksniu

<3 % akmeninéms ir
keraminéms  dangoms  ant

storasluoksniy  klijy ir  difuzinéms
tekstilinéms dangoms

< 2,5 % gary difuzijg stabdancioms
tekstilinéms dangoms

<2 % PVC, gumai, linoleumui ir
parketui

Kaip ir visoms cementinéms BMG
matavimo patikrinimui mazdaug po 20
min. dar kartg nuskaitomas manometro
slégis, nuo kurio atmetama 1,5 %

drégnumo.
Pastabos:

Visas nurodytas laikas yra prie +23 °C ir
50 % santykinio oro drégnumo.
Aukstesné temperatira ir mazesnis oro
drégnumas sutrumpina, o Zemesné
temperatira ir didesnis oro drégnumas
prailgina sunaudojimo ir kietéjimo laika.

Gaminys turi cemento. Asmenims su
jautria oda rekomenduojame miaveti
gumines pirstines. Patekus | akis, gausiai
iSplauti vandeniu ir kreiptis | gydytoja.

Atkreiptinas démesys | visy kartu su
BOTAMENT® M 55 naudojamy
medZiagy apraSymus.

Uzsakius pateiksime saugos duomeny
lapus.

Sig medziaga galima naudoti tik su Siame

aprasyme nurodytais  priedais ir
sudétinémis dalimis.
Optimaliy rezultaty pasiekimui

rekomenduojame medziagg iSbandyti
statybinés aikStelés salygomis.
Sanaudos:

~3,8 kg/m?/cm

Tiekimo forma:

25 kg daugiasluoksnis popierinis maiSas

Sandéliavimas:
sausoje vésioje vietoje.

Galiojimo laikas — maziausiai 6 ménesiai
originalioje uzdarytoje pakuotéje.



